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Definition Markierung

Technische Markierung Natlrliche Markierung

Aus naheliegenden Grinden wird nur auf die technisc he Markierung eingegangen




Idee zur Strukturmarkierung

Der Ausloser

Zunehmende Mobilitat erzeugt Mehrverkehr.

Mehrverkehr verlangt nach effizienter Verkehrsfihrung
Verkehrsfiihrung muss auch bei Regen und Nacht gut'sichtbar sein

Die Eingebung
Eine Markierung mit Drainage
Eine Markierung mit ,Reflektionsgipfeln“ (Nebelmeer)
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Entwicklung

Die ersten Schritte
In den 80er Jahren begann die Firma F. Wyssbrod AG mit ersten
Versuchen:
Mittels einer rotierenden Stachelwalze wird eine 2K Kaltplastik
Tropfenformig auf den Belag geschleudert.

Bis zur Einsatzreife des Strukturmarkierung genannten Systems
mussten Maschinen- und Materialseitig intensive Versuche durchgeftihrt

werden.

Die Markteinftihrung

Als erster Kanton war Bern 1990 bereit Versuche durchzuftihren., Mit einer
anfanglichen Tagesleistung von 4KM Strukturmarkierung waren die
Kosten hoch und die Applikationsleistung gering...

Die Strukturmarkierung aber tiberzeugte durch ihre Leistung, der Markt
akzeptierte das System. Verschiedene Applikateure tbernahmen das
Struktursystem. Weitere Systeme wurden entwickelt.

Heute werden in der Schweiz ca. 70% der Autobahnen, 35% insgesamt
aller Strassenmarkierungen ,strukturiert"




Aufbau des Systems

Gesetzliche Vorgaben
In der Schweliz sind zur Zeit keine technischen Vargaben gesetzlich
festgelegt wie Z.B. in der ZTVM.

Kontrolimessungen der technischen Werte finden zur Zeit wenig,statt.
Heute im Einsatz stehende Systeme fur Strukturmarki  erung
Als Markierstoff wird in der CH praktisch ausschliesslich 2K Kaltplastik

eingesetzt.

Maschinenseitig sind 2 Systeme im Einsatz:
Stachelwalze und Lochblech




Aufbau des Systems

Heute im Einsatz stehende Applikatiomssysteme

Stachelwalze

Verlegegeschwindigkeuit:

Vorteile:

Nachteile:

Lochsieb

Verlegegeschwindigkeuit:

Vorteile:

Nachtelle:

ca. 2KM/Std

Ausgezeichnete Drainage

Grosse Abdeckung des Belages
Empfindlich auf Viskositatsanderungen
Unruhige seitliche Linienbegrenzung

ca. 5KM/Std

Gleichmassigeres Erscheinungsbild
Bessere Tagessichtbarkeit, weniger
Drainage eingeschrankt




Stachelwalze Lochblech
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RL: 211, Qd: 155




Stachelwalze NG

Belag: Alt
Applikation: 08.10 04
Messung: 16.11.04

Messung RL Qd Bemerkungen Foto
1 323 173 Mitte
2 275 149
3 313 166
4 295 165
1 414 202 Mitte
2 341 172
3 383 201
4 357 188
1 147 113 Rand
2 204 143
3 216 140
4 233 130
1 203 118 Rand
2 161 102
3 155 136
4 229 151
Ubersichts-Fotos:
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Struktur Dickschicht Farbe
Neuverlegung Linie 2.2-2.5 Kg/m2|4.0-4.5 Kg/m2| 0.8-0.9 Kg/m2
Gebrauchsdauer 36-72 Mt 36-60 Mt 12-18 Mt
Gewahrleistung 36 Mt 36 Mt 12 Mt
Neuverlegung Quer 2.5-3.5 Kg/m2|4.0-4.5 Kg/m2] 0.8-0.9 Kg/m2
Gebrauchsdauer 36-48 Mt 36-48 Mt 6-12Mt
Gewabhrleistung 24 Mt 24 Mt 6 Mt
Unterhalt Linie 1* 1.5-1.8 Kg/m2|4.0-4.5 Kg/m2| 0.6 Kg/m2
Gebrauchsdauer 36-48 Mt 36-48 Mt 12-18 Mt
Gewahrleistung 36 Mt 36 Mt 12 Mt
Unterhalt Quer 1* 1.8-2.5 Kg/m2[4.0-4.5 Kg/m2| 0.6 Kg/m2
Gebrauchsdauer 24-36 Mt 24-36 Mt 6-12Mt
Gewahrleistung 24 Mt 24 Mt 6 Mt

Bemerkungen:

1*: Strukturmarkierungen werden beim Vorhandensein noch geniigender
Struktur normalerweise mit 2k Spritzplastik und Perlen zur Verbesserung
der Reflektion nur Uberspritzt.
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Gewaébhrleistung
10 Tage | 6 Monate 12 Monate 24 Monate 36 Monate
Gespritzte Markierung
(Nassfilmdicke < 0.6mm)
Langsmarkierung weiss - -- S1/Q3/R2 -- --
Langsmarkierung gelb - - S1/Q2/R1 - -
Quermarkierung weiss - S1/Q3/R2 - - -
Quermarkierung gelb - S1/Q2/R1 -- - --
Dauermarkierung
(Schichtdicke 2 2mm)
Langsmarkierung weiss - -- -- S1/Q3/R3 S1/Q2/R2
Langsmarkierung gelb - - - S1/Q2/R2 S1/Ql/R1
Quermarkierung weiss - - S1/Q3/R3 S1/Q2/R2 -
Quermarkierung gelb - -- S1/Q2/R1 S1/Q1/R1 --
erhodhter Sichtbarkeit und
N&asse
Langsmarkierung weiss -- - -- S1/Q3/R3/RW2 |S1/Q2/R2/RW 1
Langsmarkierung gelb - - - S1/Q2/R1/RW2|S1/Q1/R1/RW1
Quermarkierung weiss - -- S1/Q3/R3/RW2[S1/Q2/R2/RW 1 --
Quermarkierung gelb - - S1/Q2/R1/RW2(S1/Q1/R1/RW1 -
Orange temporare Markierung S1/R3 - -- - --

Gluteklassen: S: Griffigkeit / Q: Tangessichtbarkeit

! R: Nachtsichtbarkeit / RW Nachtsichtbarkeit feuc ht
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Mark. Typ Schichtdicke|Kosten Ifm/weiss|
Farbe 0.9 kg/m2 100%
2K Spritzplastik | 0.6 kg/m2 100%
2K Plastik 4.0 kg/m2 300%
Struktur 2,2 kg/m2 250%

Auf Gewahrleistung bezogen

GewahrleistungKosten 3 Jahre|Kosten 5 Jahre] [Mark. Typ

12 Mt 300% 500% Farbe
12 MT 300% 500% 2K Spritzplastik
36 MT 300% 500% 2K Plastik

36 MT 250% 420% Struktur






















Die Strukturmarkierung wird in der Schweiz an Stellenwert weiter zunehmen.

Der Durchbruch kam aus der Deutschschweiz, die Franzdsisch und Italienische Schweiz
wird ebenfalls —anforderungsbezogen- vermehrt auf die Struktur wechseln.

Flachmarkierungen werden in Zukunft vorwiegend auf weniger befahrenen Strassen
eingesetzt werden.

Offentlichkeit

Der Markierer erbringt sichtbaren Mehrwert:
Sicherheitsgewinn fir alle Verkehrsteilnehmer, bei jeder Tageszeit.und jeder
Witterung.

Langere Unterhaltsinterwalle, Reduktion der ,Verkehrsbehinderung®,
weniger Staus, weniger Umweltbelastung (insbesondere in Stadten).

Ein attraktives Kosten- Nutzenverhaltnis, optimaler Einsatz der Finanzmittel.



